EPOCHE 3p

Verarbeitungshinweise fiir Bauteile im 3-Druck Verfahren

Das 3-Druck-Verfahren (SLA) ermoglicht es Bauteile ohne aufwendigen Formenbau mit
diffizieler Struktur in einem Stiick zu fertigen. Als Druckmedium werden hier Resin
verwendet. Zur Verarbeitung der Bauteile anbei einige Hinweise.
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Die Bauteile werden auf einer Grundplatte
geliefert, die Verbindung wird mit
sogenannten Supportern hergestellt,
dhnlich den Anspritzungen im
Kunststoffspritzgussverfahren.

Das Abtrennen des Bauteiles vom den
Supportern gelingt am besten mit einer
feinen Sage, abkneifen mit einem Seiten-
schneider flihrt zu Zerstérung der
Bauteile.

Die durch das Druckverfahren vorhande-
nen minimalen Stufen in den Bauteilen,
lassen sich leicht durch vorsichtiges Gber-
schleifen z.B. mit einem Glashaarpinsel
oder einem Buffer aus der Nagelmodel-
lage entfernen.

Nicht geeignet fur Kinder unter 14 Jahren

Die Bauteile haben eine filigrane Struktur
und lassen sich nach Entfernen des Schleif-
staubs, ganz normal mit den normalen
Modellbaufarben lackieren.



